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‘Per i orodotto: Fiastrelle di ceramica smaltate 60 x 60 x 1,2 cm contrassegnate “Serie MATOUCHE — Colore |
el * CROCO IVOIRE 60x60 RETT. — Cod. 716676 — Tono B50". N J

UNI EN ISO 10545 - 3 - Determinazione dell’assorbimento d'acqua mediante ebollizione

Assorbimento d'acqua (%) di ciascuna piastrelia:

Campioni 1 2 3

4 5
i E(b) 0,01 ‘0.04 0,02 | 0,03 Lo.oa.

E(b) medio (%): r_ 0,03 _‘

| risultati fiportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilita sull'accuratezza del campionamento
salvo che questo non sia stato effettuato softo la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova e
autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale & necessaria la nostra autorizzazione scritta. |l presente
rapporto di prova & costituito da 1 pagina compresa questa copertina.
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